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１．概要 

 本資料は、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」第 82 条第 1 項の規定に

基づき実施した高経年化技術評価のうち、中性子照射脆化の評価結果を補足説明するも

のである。 

 一般的に材料は中性子の照射を受けると非常に微小な欠陥（析出物やマイクロボイド）

が生じ、このような欠陥が存在すると材料の変形の際（転位の移動）の抵抗となり、破

壊に対する抵抗（靭性）の低下が生じる。原子炉容器の胴部（炉心領域部）においては、

中性子照射とともに関連温度（ＲＴＮＤＴ）が上昇し、上部棚吸収エネルギー（USE）が低

下することは広く知られており、中性子照射脆化と呼ばれている。 

 そのため、重要機器である原子炉容器内には監視試験片を設置し、計画的に取り出し

監視試験を行って脆化程度を把握するとともに、原子炉容器の耐圧機能が脆化を考慮し

ても確保されることが求められている。 

 したがって、中性子照射脆化の代表的な対象機器は原子炉容器とし、「４．代表機器の

技術評価」にて評価を行う。 

 

２．基本方針 

 中性子照射脆化に対する評価の基本方針は、対象機器について中性子照射による脆化

予測および健全性評価を行い、運転開始後 60 年時点までの期間において「実用発電用原

子炉施設における高経年化対策審査ガイド」および「実用発電用原子炉施設における高

経年化対策実施ガイド」の要求事項を満たすことを確認することである。 

 原子炉容器の中性子照射脆化を評価するにあたっての要求事項を表 1に整理する。 
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表 1 (1/2) 中性子照射脆化についての要求事項 

ガイド 要求事項 

実用発電用原子炉施設

における高経年化対策

審査ガイド 

３．高経年化技術評価等の審査の視点・着眼点 

(1)高経年化技術評価の審査 

⑫健全性の評価 

実施ガイド３．１⑤に規定する期間の満了日までの期間につい

て、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の発生又は進展に係

る健全性を評価していることを審査する。 

⑬現状保全の評価 

健全性評価結果から現状の保全策の妥当性が評価されていること

を審査する。 

⑭追加保全策の抽出 

現状保全の評価結果から、現状保全に追加する必要のある新たな

保全策が抽出されていることを審査する。 

 

(2)長期施設管理方針の審査 

①長期施設管理方針の策定 

すべての追加保全策について長期保守管理方針として策定され

ているかを審査する。 
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表 1 (2/2) 中性子照射脆化についての要求事項 

ガイド 要求事項 

実用発電用原子炉施設

における高経年化対策

実施ガイド 

3.1 高経年化技術評価の実施及び見直し 

高経年化技術評価の実施及び見直しに当たっては、以下の要

求事項を満たすこと。 

⑤抽出された高経年化対策上着目すべき経年劣化事象について、以

下に規定する期間の満了日までの期間について機器・構造物の健

全性評価を行うとともに、必要に応じ現状の施設管理に追加すべ

き保全策（以下「追加保全策」という。）を抽出すること。 

イ 実用炉規則第８２条第１項の規定に基づく高経年化技術評価 

プラントの運転を開始した日から６０年間（ただし、⑧ただ

し書きの規定に該当する場合にはプラントの運転を開始した

日から４０年間とする。） 

 

3.2 長期施設管理方針の策定及び変更 

長期施設管理方針の策定及び変更に当たっては、以下の要求事項

を満たすこと。 

①高経年化技術評価の結果抽出されたすべての追加保全策（発電用

原子炉の運転を断続的に行うことを前提として抽出されたもの及

び冷温停止状態が維持されることを前提として抽出されたものの

すべて。）について、発電用原子炉ごとに、施設管理の項目及び

当該項目ごとの実施時期を規定した長期施設管理方針を策定する

こと。 

なお、高経年化技術評価の結果抽出された追加保全策につい

て、発電用原子炉の運転を断続的に行うことを前提とした評価か

ら抽出されたものと冷温停止状態が維持されることを前提とした

評価から抽出されたものの間で、その対象の経年劣化事象及び機

器・構造物の部位が重複するものについては、双方の追加保全策

を踏まえた保守的な長期施設管理方針を策定すること。 
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３．評価対象と評価手法 

3.1 評価対象 

 原子炉容器を代表機器として評価する。 

 

3.2 評価手法 

以下に示す規格等に基づき評価を行った。 

・日本電気協会 原子炉構造材の監視試験方法（JEAC4201-2007[2013 年追補版]） 

（以下、「JEAC4201」という。） 

・日本電気協会 原子力発電所用機器に対する破壊靭性の確認試験方法

（JEAC4206-2007）（以下、「JEAC4206」という。） 

・実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

別記－１  日本電気協会「原子力発電所用機器に対する破壊靭性の確認試験方

法（JEAC4206-2007）」の適用に当たって(以下、「技術基準規則解釈

別記－１」という。) 
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b. 定格負荷相当年数（EFPY）の算出 

2016 年 12 月末時点および運転開始後 60 年時点での定格負荷相当年数

（EFPY）は、発電電力量から下記の通り算出した。 

 

＜2016 年 12 月末時点の EFPY＞ 

＝2016 年 12 月末時点の累積発電電力量÷定格電気出力÷（24×365.25） 

 

    179,150,712（MWh） 

 1,180（MW）×24（時間/日）×365.25（日/年） 

≒17.4 

 

＜運転開始後 60 年時点の EFPY＞ 

＝(2016 年 12 月末時点の累積発電電力量＋2017 年 1 月以降の累積発電電力量※1) 

÷定格電気出力÷（24×365.25） 

179,150,712（MWh）＋335,982,816（MWh） 

 1,180（MW）×24（時間/日）×365.25（日/年） 

≒49.9 

※1：2017 年 1 月～運転開始後 60 年時点（2053 年 2 月 2日）までの期間、稼働率

を 90％と想定し算出した。 

 

c. 評価対象部位の中性子照射量について 

中性子照射量の計算過程に用いたクラッド厚さおよび母材厚さを表 2に記

す。 

 

表 2 原子炉容器のクラッド厚さおよび母材厚さ 

 記号 評価に用いた数値 

クラッドの厚さ -(mm) -※2 

母材の厚さ※1 t(mm)  

※1 最小板厚を適用している。 

※2 保守的にクラッドの厚さは考慮していない。 

 

内表面から板厚 tの 1/4t 深さ位置に係る、2016 年 12 月末時点(17.4 EFPY)お

よび運転開始後 60 年時点（49.9EFPY）の中性子照射量の計算過程について以下

に示す。 

 

  

＝ 

＝ 
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評価時期における原子炉容器内表面から板厚 tの 1/4t 深さ位置での中性子照

射量 fは、第３回監視試験により得られた中性子照射量 f1および定格負荷相当

年数 EFPY1を用いて算出した中性子束に対し、原子炉容器内表面のリードファク

タ LF および板厚方向の減衰係数を考慮し、評価時点での定格負荷相当年数

EFPY2を乗じて算出する。 

大飯４号炉の中性子照射量算出に用いる値を表 3に示す。 

 

f ＝ f1 ÷ EFPY1 ÷ LF × exp(-0.24 × t ÷ 4 ÷ 25.4) × EFPY2 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3 中性子照射量算出に用いる値 

 記号 算出に用いる値 

監視試験カプセルの 

中性子照射量 

f1 (×1019n/cm2) 

［E>1ＭeV］ 
4.61 

監視試験カプセル取出時の 

定格負荷相当年数 
EFPY1 16.14 

評価時点の 

定格負荷相当年数 
EFPY2 

17.4(2016 年 12 月末時点) 

49.9(運転開始後 60年時点) 

監視試験カプセルの原子炉 

内表面に対するリードファクタ 
LF 3.81 

原子炉容器板厚 t (mm)  

 

2016 年 12 月末時点および運転開始後 60 年時点における原子炉容器内表面か

ら板厚 tの 1/4t 深さ位置での中性子照射量 fは以下となる。 

 

(a) 原子炉容器内表面から板厚 tの 1/4t 深さ位置：2016 年 12 月末時点  

f ＝ 4.61×1019÷16.14÷3.81×exp(-0.24× ÷4÷25.4)×17.4 

≒ 7.83×1018(n/cm2，E>1MeV) 

(b) 原子炉容器内表面から板厚 tの 1/4t 深さ位置：運転開始後 60 年時点 

f ＝ 4.61×1019÷16.14÷3.81×exp(-0.24× ÷4÷25.4)×49.9 

≒ 2.25×1019(n/cm2，E>1MeV) 

カプセル位置での中性子束 

内表面位置での中性子束 

板厚 tの 1/4t 深さ位置での中性子束 

評価時期における板厚 tの 1/4t 深さ位置での中性子照射量 
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4.3 関連温度評価 

JEAC4201の国内脆化予測法による2016年12月末時点および運転開始後60年時点

での関連温度予測値を表4に、国内脆化予測法による予測と監視試験結果の関係を

図4に示す。また、関連温度予測値の計算過程を別紙２に、中性子照射量が1.0×

1017n/cm2(E>1MeV)を超える範囲の関連温度を別紙３及び別紙３－１に示す。 

関連温度予測値と監視試験結果から、当該部位の中性子照射脆化は、国内脆化

予測法による予測の範囲内であることを確認した。 

 

表 4 原子炉容器胴部（炉心領域部）の中性子照射脆化に対する関連温度の予測値 

評価時期 

中性子照射量*1 

（×1019n/cm2） 

［E>1MeV］ 

関連温度*2 

（℃） 

母材 

現時点 

（2016 年 12 月末時点） 
0.783 -10 

運転開始後 60 年時点 2.25 -2 

*1:内表面から板厚ｔの 1/4t 深さでの中性子照射量 

*2:内表面から板厚ｔの 1/4t 深さでの予測値 
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図 4 原子炉容器胴部（炉心領域部）の中性子照射脆化に対する 

関連温度の国内脆化予測法による予測と監視試験結果の関係 

ＭＣ： 実測値で補正する場合に用いるマージン 

ＭＲ： マージン 
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4.4 上部棚吸収エネルギー（USE）評価 

国内プラントを対象とした上部棚吸収エネルギーの予測式（JEAC4201附属書Bの

国内USE予測式）を用いた2016年12月末時点および運転開始後60年時点での上部棚

吸収エネルギー予測値の算出結果を表5に、計算過程を別紙４に示す。 

運転開始後60年時点の上部棚吸収エネルギー予測値は、JEAC4206で要求してい

る68J以上を満足しており、十分な上部棚吸収エネルギーがあることを確認した。 

 

表 5 上部棚吸収エネルギーの予測値 

（単位：J） 

 方向 初期値 2016 年 12 月末時点*1 
運転開始後 

60 年時点*1 

母材 Ｔ方向*2 293 264 258 

*1:板厚ｔの1/4t深さでの予測値 

*2:試験片の長手方向が主鍛造方向に垂直 
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4.6 現状保全 

原子炉容器に対しては、定期事業者検査のクラス１機器供用期間中検査として、

「日本機械学会 発電用原子力設備規格 維持規格」に基づく検査を実施してお

り、超音波探傷検査を実施し、健全性を確認している。 

原子炉容器の供用期間中検査の内容を表6に示す。（運転開始後60年時点の中性子

照射量が1.0×1021n/m2（1.0×1017n/cm2）を超える範囲に対する検査を示す） 

 

表 6 原子炉容器の供用期間中検査の内容 

試験 

カテゴリ 
検査対象箇所 検査内容 

検査範囲 

/頻度 
至近の検査実績 

検査 

結果 

B-B 上部胴と下部胴との周溶接継手 超音波探傷検査 100％/10年 第10回定期検査 良 

B-B 
下部胴とトランジションリング 

との周溶接継手 
超音波探傷検査 100％/10年 第10回定期検査 良 

 

 

胴部（炉心領域部）材料の中性子照射による機械的性質の変化については、

JEAC4201に基づいて、計画的に監視試験を実施し、破壊靭性の変化の傾向を把握し

ている。 

大飯４号炉は、当初監視試験カプセルを６体挿入し、現在までに３体のカプセル

を取り出し、将来の運転期間に対する脆化予測を行っている。 

大飯４号炉のこれまでの監視試験片取出し実績および取出し時期の考え方を表 7

に示す。なお、大飯４号炉の JEAC4201 に基づく標準監視試験計画は３回であり、こ

れまで３回の監視試験片の取出しを実施している。 

また、監視試験結果から、JEAC4206 に基づき、運転管理上の制限として加熱・冷

却運転時に許容しうる温度・圧力の範囲（加熱・冷却制限曲線）および耐圧漏えい

試験温度を設けて運用している。現在使用している加熱・冷却制限曲線および耐圧

漏えい試験温度を別紙７に示す。 
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表 7 大飯４号炉の監視試験片取出し実績および取出し時期の考え方 

回

次 

取出し 

時期 

（年

月） 

取出し 

時期 

（EFPY） 

適用した

JEAC4201

の年度 

適用した年度の規程内容 
現規程(JEAC4201-2007)

の内容 
取出し時期の考え方 

第

1

回 

1995 年 

7 月 
2.47 1991 

6EFPY、又は試験片の

中性子照射量が 5×

1018n/cm2を超える時期あ

るいは最大のリードファ

クタを示す試験片のΔ

RTNDTが約 28℃と予測され

る時期のうち、いずれか

早い方。 

12EFPY、又は監視試験

片の中性子照射量

(E>1MeV)が 5×

1018n/cm2(E>1MeV)を超え

る時期のうち、いずれか

早い方。 

監視試験プログラム策

定時に、JEAC4201-1986

に従い最少取出しカプセ

ル数は 3個を計画してい

た。第 1回の取出し時期

は、試験片の中性子照射

量が 5×1018n/cm2を超え

る約 2年後と計画してい

た。 

第

2

回 

2003 年 

6 月 
9.21 2000 

24EFPY、又は試験片の

中性子照射量(E≧1MeV)

が、運転期間末期に原子

炉圧力容器が内面で受け

る中性子照射量(E≧

1MeV)に到達する時期の

うち、いずれか早い方。 

24EFPY、又は監視試験

片の中性子照射量

(E>1MeV)が、相当運転期

間(32EFPY)に原子炉圧力

容器が内面で受ける中性

子照射量(E>1MeV)に到達

する時期のうち、いずれ

か早い方。 

第 1回監視試験結果時

に、JEAC4201-1991 に従

い最少取出しカプセル数

は 3個を計画していた。

第 2回の取出し時期は、

試験片の中性子照射量が

運転期間末期に原子炉圧

力容器が内面で受ける中

性子照射量に到達する約

9.8EFPY と計画してい

た。 

第

3

回 

2011 年 

8 月 
16.14 2007 

相当運転期間、又は監

視試験片の中性子照射量

(E>1MeV)が、相当運転期

間に原子炉圧力容器が内

面で受ける中性子照射量

(E>1MeV)の１倍以上２倍

以下であること。ただ

し、先行試験結果に基づ

き変更してもよい。 

同左 第 2回監視試験結果時

に、JEAC4201-2000 に従

い最少取出しカプセル数

は 3個を計画していた。

第 3回の取出し時期は、

試験片の中性子照射量が

相当運転期間に原子炉圧

力容器が内面で受ける中

性子照射量の 2倍となる

約 19.3EFPY と計画して

いた。 
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4.7 総合評価 

健全性評価結果から判断して、胴部（炉心領域部）の中性子照射脆化が機器の健全

性に影響を与える可能性はないと考える。ただし、胴部（炉心領域部）の中性子照射

脆化に対しては、今後も計画的に監視試験を実施して健全性評価の妥当性を確認する

必要がある。 

胴部（炉心領域部）材料は、機械的性質の予測は監視試験により把握可能であり、

また、有意な欠陥のないことを超音波探傷検査により確認していることから、保全内

容として適切である。 

 

4.8 高経年化への対応 

胴部（炉心領域部）の中性子照射脆化に対しては、JEAC4201 に基づき計画的に監

視試験を実施し、定期的に超音波探傷検査を実施していく。 

また、監視試験結果から、JEAC4206 に基づき、運転管理上の制限として加熱・冷

却運転時に許容しうる温度・圧力の範囲（加熱・冷却制限曲線）および耐圧漏えい

試験温度を設けて運用していく。 

なお、健全性評価の結果から胴部（炉心領域部）の中性子照射脆化が原子炉の安

全性に影響を及ぼす可能性はないと考えるが、今後の原子炉の運転サイクル・照射

量を勘案して第４回監視試験の実施計画を策定する。 
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５．まとめ 

5.1 審査ガイド適合性 

「２．基本方針」で示した要求事項について技術評価を行った結果、全ての要求を

満足していることを確認した。中性子照射脆化についての要求事項との対比を表 8に

示す。 

表 8 中性子照射脆化についての要求事項との対比 

ガイド 要求事項 技術評価結果 

実用発電用

原子炉施設

における高

経年化対策

審査ガイド 

３．高経年化技術評価等の審査の視点・着眼点 

（１）高経年化技術評価の審査 

⑫健全性の評価 

実施ガイド３．１⑤に規定する期間の満了日までの期間

について、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の発生

又は進展に係る健全性を評価していることを審査する。 

「４．代表機器の技術評価」に示す

とおり、原子炉容器炉心領域部につ

いて運転開始後60年時点を想定し

た健全性評価を実施した。 

⑬現状保全の評価 

健全性評価結果から現状の保全策の妥当性が評価されて

いることを審査する。 

「4.6 現状保全」に示すとおり、

健全性評価結果から、現状の保全策

が妥当であることを確認した。 

⑭追加保全策の抽出 

現状保全の評価結果から、現状保全に追加する必要のあ

る新たな保全策が抽出されていることを審査する。 

「4.8 高経年化への対応」示すと

おり、原子炉容器胴部（炉心領域部）

の中性子照射脆化については、今後

の原子炉の運転サイクル・照射量を

勘案して第４回監視試験を実施す

る。 

（２）長期施設管理方針の審査 

①長期施設管理方針の策定 

すべての追加保全策について長期保守管理方針として策

定されているかを審査する。 

実用発電用

原子炉施設

における高

経年化対策

実施ガイド 

３.１ 高経年化技術評価の実施及び見直し 

高経年化技術評価の実施及び見直しに当たっては、以下

の要求事項を満たすこと。 

⑤抽出された高経年化対策上着目すべき経年劣化事象につ

いて、以下に規定する期間の満了日までの期間について

機器・構造物の健全性評価を行うとともに、必要に応じ

現状の施設管理に追加すべき保全策（以下「追加保全

策」という。）を抽出すること。 

イ 実用炉規則第８２条第１項の規定に基づく高経年化技

術評価 プラントの運転を開始した日から６０年間（た

だし、⑧ただし書の規定に該当する場合にはプラントの

運転を開始した日から４０年間とする。） 

「4.8 高経年化への対応」示すと

おり、原子炉容器胴部（炉心領域部）

の中性子照射脆化については、今後

の原子炉の運転サイクル・照射量を

勘案して第４回監視試験の実施計

画を策定する。 

３.２ 長期施設管理方針の策定及び変更 

長期施設管理方針の策定及び変更に当たっては、以下の

要求事項を満たすこと。 

① 高経年化技術評価の結果抽出された全ての追加保全策

（発電用原子炉の運転を断続的に行うことを前提として

抽出されたもの及び冷温停止状態が維持されることを前

提として抽出されたものの全て。）について、発電用原

子炉ごとに、施設管理の項目及び当該項目ごとの実施時

期を規定した長期施設管理方針を策定すること。 

なお、高経年化技術評価の結果抽出された追加保全策

について、発電用原子炉の運転を断続的に行うことを前

提とした評価から抽出されたものと冷温停止状態が維持

されることを前提とした評価から抽出されたものの間

で、その対象の経年劣化事象及び機器・構造物の部位が

重複するものについては、双方の追加保全策を踏まえた

保守的な長期施設管理方針を策定すること。 
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5.2 長期施設管理方針として策定する事項 

胴部（炉心領域部）の中性子照射脆化に対しては、今後も計画的に監視試験を実施し

て健全性評価の妥当性を確認する必要があることから、長期施設管理方針を表 9 のと

おり定め、大飯発電所原子炉施設保安規定に記載し、確実に実施していく。 

 

表 9 大飯発電所４号炉 長期施設管理方針（抜粋） 

機器名 長期施設管理方針 実施時期※ 

原子炉容器 原子炉容器胴部（炉心領域部）の中性子照射脆

化については、今後の原子炉の運転サイクル・

照射量を勘案して第４回監視試験の実施計画を

策定する。 

中長期 

※実施期間は以下の期限を示す。 

短期：２０２３年２月２日からの５年間、中長期：２０２３年２月２日からの１０年間 
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＜監視試験結果の中性子照射量の算出根拠＞ 

 

監視試験カプセルの中性子照射量は、監視試験カプセルに装荷している U-238 を用いた

ドシメータの放射性核種分析結果より算出している。 

 

 監視試験カプセルより取り出したドシメータの質量測定と放射能量測定により、

ドシメータ内のU-238に中性子照射によって生成されたCs-137の量を計測する。

測定した結果は比放射能(Bq/atom)という数値で表される。 

 

 下記の計算式により中性子照射量（n/cm2, E>1 MeV）を算出する。 

 

中性子照射量
測定対象日における比放射能 定格負荷相当運転時間

実効反応断面積 補正係数 核分裂収率
 

 

測定対象日における比放射能：ドシメータの質量測定と放射能量測定により求められ

る実測値。 

定格負荷相当運転時間：定格出力で連続運転したと仮定して計算した時間。 

実効反応断面積：反応の起こりやすさの尺度。対象核種毎に定まる物理量。 

核分裂収率：核分裂で特定の核種が生成する割合。 

補正係数：燃料の中性子照射によるドシメータの放射化、放射化後の原子炉運転期間、

定検等による原子炉停止期間、および原子炉停止後から放射性核種分析ま

での期間による放射能の生成・減衰を補正するもの。下記の計算式により算

出している。 

EFPi 1 e e  

 

EFPi   ：第 i回の運転期間中の定格負荷に対する実負荷の比 

1 e  ：第 i回の運転期間 ti に生成される定格負荷での Cs-137 の飽和係数 

e    ：第 i回の運転期間終了から測定日までの期間 Ti の Cs-137 の減衰係数 

λ   ：Cs-137 の壊変定数 

 

  

別紙１ 
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また、各監視試験時の原子炉停止日から、放射能量測定日までの期間は以下のとおりであ

り、補正係数として考慮している。 

回時 原子炉停止日 放射能量測定日 停止から測定までの日数 

第 1 回 1995 年 6 月 19 日 1995 年 12 月 20 日※1 184 日 

第 2 回 2003 年 6 月 13 日 2004 年 1 月 27 日 228 日 

第 3 回 2011 年 7 月 22 日 2013 年 4 月 25 日 643 日 

※1 第 1 回監視試験は中性子照射期間が短期であるため、短期期間内の核種生成

量が多く、測定精度が良い Fe ワイヤから生成される Mn-54 にて中性子照射

量を求めており、Mn-54 の測定日としている。 

 
計算例として、2016 年 12 月末時点、運転開始後 60 年時点の中性子照射量の計算に使用

している至近の第 3回監視試験カプセルの中性子照射量算出に用いた数値を以下に示す。 

 

測定対象日における比放射能：5.12×10-16(Bq/atom) 

定格負荷相当運転時間   ：141,482(hr) 

実効反応断面積      ：323(mb) (1mb = 1×10-27 cm2) 

補正係数         ：0.2895 

核分裂収率        ：0.0605 

 

これらの数値を上記の計算式に代入し計算した結果、中性子照射量を 4.61×1019 

n/cm2(E>1 MeV)としている。 

 

なお、2016 年 12 月末時点、運転開始後 60 年時点の中性子照射量は、至近の第 3回監視

試験結果を基に算出しているが、これは中性子照射量および中性子束は各炉心サイクルの

炉心運用により異なること、また、各監視試験はそれまでの中性子照射量の総量であり、

至近の結果を使用する方が長期にわたる運転履歴を考慮でき、将来予測値が精緻化される

ため至近の監視試験結果を使用している。 

また、サイクル毎に炉心運用（炉心内の各燃料の配置）が異なるために監視試験ごとに

単位 EFPY 当たりの照射量は異なる。これは、運転期間中の炉心の燃料の配置はサイクル

毎に毎回異なるため、炉心内の相対出力分布が異なり、監視試験片や原子炉容器が受ける

中性子照射量が毎サイクル異なるためである。 
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＜関連温度の計算過程＞ 

 

1. 関連温度算出の詳細な要領 

関連温度(ＲＴＮＤＴ)は次のとおり算出する。 

 

ＲＴＮＤＴ調整値＝ＲＴＮＤＴ初期値＋ΔＲＴＮＤＴ予測値  .................. (1.1) 

ΔＲＴＮＤＴ予測値＝ΔＲＴＮＤＴ計算値＋ＭＲ  ........................... (1.2) 

 

ＲＴＮＤＴ初期値  ：照射前の試験により決定したＲＴＮＤＴ(℃) 

ΔＲＴＮＤＴ計算値 ：以下のように設定する。 

 

ΔＲＴＮＤＴ計算値(℃)は JEAC4201の附属書表B-2100-1(ＰＷＲの場合)より、公称照射

温度から適用表を選択し、中性子束、Ｃu含有量、Ｎi含有量および中性子照射量またはEF

PY により比例法および対数補間にて算出するか、もしくは JEAC4201 の附属書 B-2200 の引

用文献(1)による方法を用いて算出する。なお、中性子照射量ｆ(×1019n/cm2，E＞1MeV)は容

器内面からの深さをa(mm)とすると次式で与えられる。 

 

ｆ＝ｆ0・exp(-0.24a／25.4)  .......................................... (1.3) 

 

ここで、ｆ0：容器内面での中性子照射量(×1019n/cm2，E＞1MeV) 

 

ＭＲ  ：マージン(℃)であり、22℃である。 

 

しかしながら、監視試験によるΔＲＴＮＤＴの実測値が(1.2)式で求まるΔＲＴＮＤＴ

予測値を上回った場合は実測値を包絡するようにＭＲを定め直す。 

 

当該材料に対して２個以上の監視試験によるΔＲＴＮＤＴの実測値がある場合、その

データを用いて以下の様にΔＲＴＮＤＴ予測値を求め、それと(1.1)式を用いてＲＴＮＤ

Ｔ調整値を求める。 

 

ΔＲＴＮＤＴ予測値＝［ΔＲＴＮＤＴ計算値＋ＭＣ］＋ＭＲ  ................... (1.4) 

 

ΔＲＴＮＤＴ計算値 ：附属書表B-2100-1より求めたΔＲＴＮＤＴ計算値(℃) 

  

別紙２ 
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ＭＣ ：実測値で補正する場合に用いるマージン(℃)であり、次式で求める。 

ただし、［ΔＲＴＮＤＴ計算値＋ＭＣ］が負となる場合は、 

［ΔＲＴＮＤＴ計算値＋ＭＣ］を0とする。 

 

ＭＣ＝


i=1

n

{(ΔＲＴＮＤＴ実測値)i－(ΔＲＴＮＤＴ計算値)i}

n
  ............. (1.5) 

 

ここで、      ｎ ：監視試験データ数 

(ΔＲＴＮＤＴ実測値)ｉ ：第ｉ回監視試験より得られた 

ΔＲＴＮＤＴの実測値(℃) 

 

この場合、(1.4)式のマージンＭＲは18℃とすることができる。 

ただし、監視試験によるΔＲＴＮＤＴの実測値が(1.4)式で求まるΔＲＴＮＤＴ予測値を

上回った場合は実測値を包含するようにＭＲを定め直す。 

なお、ｎが３以上の場合で、かつ以下のａ.に該当する場合においては、監視試

験で求められた 大の中性子照射量を超えて ΔＲＴＮＤＴ予測値を定める場合に限り、

ＭＲにさらに以下のＭＲＭＡＸを加えた値をＭＲとして定め直す。 

ａ. 第ｎ-1 回までのすべての監視試験データを用い、(1.5)式で右辺のｎをｎ-

1 に置き換えて求めたＭｃに基づき(1.4)式で求められる第ｎ回監視試験のΔＲＴ

ＮＤＴ予測値を求める。第ｎ回監視試験のΔＲＴＮＤＴ実測値がこのΔＲＴＮＤＴ予測値を

上回る場合には、ΔＲＴＮＤＴ実測値－ΔＲＴＮＤＴ予測値をＭＲＭＡＸと定める。 

 

本脆化予測法の適用範囲を以下に示す。 

 母材 

・材料のＣu含有量（mass％） 0.25 以下 

・材料のＮi含有量（mass％） 0.5～1.1 

・材料のＰ含有量（mass％） 0.025 以下 

・中性子照射量（n/cm2，E＞1ＭeＶ） 1.0×1017～1.3×1020 

・中性子束（n/cm2/s，E＞1ＭeＶ） 1.0×107～1.0×1012 

・公称照射温度（℃） 270～290 

 

［注記］ 

・Ｃu含有量が 0.04mass％以下の場合は、Ｃu含有量は 0.04mass%として関連

温度移行量を予測する。 
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2. 関連温度算出結果 

関連温度の算出に用いる化学成分および公称照射温度を表 2-1、各時期(照射前～第

3 回監視試験時点、2016 年 12 月末時点(17.4EFPY)および運転開始後 60 年時点(49.9 

EFPY))における中性子照射量、中性子束、ＲＴＮＤＴ実測値を表 2-2 に示す。 

 

表 2-1 各部材における化学成分および公称照射温度 

部材 
化学成分(重量%) 公称照射温度 

(℃) Ｃｕ Ｎｉ Ｐ 

母材 0.03 0.73 <0.005 289 

 

表 2-2 各時期における中性子照射量、中性子束、ＲＴＮＤＴ実測値 

監視試験回次 

および評価時期 

中性子照射量 

(×1019n/cm2) 

[E＞1MeV] 

中性子束 

(×1010n/cm2/s) 

[E＞1MeV] 

ＲＴＮＤＴ実測値(℃) 

母材 

0 － － -30 

1 0.858 11.0 -27 

2 2.68 9.22 -15 

3 4.61 9.05 -4 

2016 年 12 月末時点* 0.783 1.43 － 

運転開始後 60 年時点* 2.25 1.43 － 

*：板厚 tの 1/4t 深さ位置 

 

1.項に従い表 2-1および表 2-2のデータを用いて算出したΔＲＴＮＤＴ計算値を表 2-3

に示す。 

 

表 2-3 各時期におけるΔＲＴＮＤＴ計算値 

監視試験回次 
および評価時期 

ΔＲＴＮＤＴ計算値(℃) 

母材 

1 13.7 

2 21.4 

3 32.0 

2016 年 12 月末時点* 9.4 

運転開始後 60 年時点* 16.9 

*：板厚 tの 1/4t 深さ位置 
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1.項に従い表 2-2 および表 2-3 のデータを用いて算出したＭＣおよびＭＲを表 2-4 に

示す。 

 

表 2-4 各部材におけるＭＣおよびＭＲ 

部材 ＭＣ ＭＲ 

母材 -7.7 18 

 

ここで、(1.1)式および(1.4)式に従い、関連温度の算出式をまとめると、以下のとお

り。 

 

ＲＴＮＤＴ調整値 

 ＝ ＲＴＮＤＴ初期値＋［ΔＲＴＮＤＴ計算値＋ＭＣ］＋ＭＲ  ............ (1.6) 

 

1.項に従い表 2-1～表 2-4 のデータを用いて、(1.6)式より 2016 年 12 月末時点

(17.4EFPY)および運転開始後 60 年時点（49.9EFPY）における内表面から板厚 Tの 1/4t 深

さでの関連温度を算出した結果を以下に示す。 

 

2016 年 12 月末時点(17.4EFPY) 

ΔＲＴＮＤＴ計算値＋ＭＣ ＝ 9.4＋(-7.7) 

＝ 1.7 

ＲＴＮＤＴ調整値 ＝ (-30)＋1.7＋18 

≒ -10 

 

運転開始後 60 年時点(49.9EFPY) 

ΔＲＴＮＤＴ計算値＋ＭＣ ＝ 16.9＋(-7.7) 

＝ 9.2 

ＲＴＮＤＴ調整値 ＝ (-30)＋9.2＋18 

≒ -2 
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＜中性子照射量が 1.0×1017n/cm2を超える範囲の関連温度＞ 

 

① 関連温度算出に係る数値 

関連温度（ＲＴＮＤＴ）の算出に用いる各部材のミルシート*1 に記載の化学成

分、ＲＴＮＤＴ初期値および公称照射温度を表 3-1 に、運転開始後 60 年時点にお

ける各部材の中性子照射量および中性子束を表 3-2 に示す。 

*1：メーカ社内測定記録 

 

表 3-1 各部材の化学成分、ＲＴＮＤＴ初期値および公称照射温度 

部材 チャージ No. 
化学成分(重量%) ＲＴＮＤＴ 

初期値

（℃） 

公称照射 
温度 
(℃) Ｃｕ Ｎｉ Ｐ 

下部胴 
88D6   -1-1 
88C7 
88Y1 

    

289 上部胴 
87D286   -1-1 

87C281 
    

トランジション 

リング 
87D287-1-1     

 

 

表 3-2 運転開始後 60 年時点における各部材の板厚 tの 

1/4t 深さ位置での中性子照射量および中性子束 

部材 チャージ No. 

中性子照射量 

(×1019n/cm2) 

[E＞1MeV] 

中性子束 

(×1010n/cm2/s)  

[E＞1MeV] 

下部胴 

88D6   -1-1 
88C7 

88Y1 
2.25 1.43 

上部胴 
87D286   -1-1 

87C281 
0.048 0.030 

トランジション 

リング 
87D287-1-1 0.362 0.230 

 

別紙３ 
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② 関連温度算出結果 

表 3-1 および表 3-2 のデータを用いて、JEAC4201 に基づいて算出した運転開

始後 60 年時点における各部材の板厚 t の 1/4t 深さ位置でのΔＲＴＮＤＴ計算値

を表 3-3 に、関連温度を表 3-4 に示す。 

 

表 3-3 運転開始後 60 年時点における各部材の板厚 tの 1/4t 深さ位置でのΔＲＴＮＤＴ計算値 

部材 チャージ No. 
ΔＲＴＮＤＴ計算値

(℃) 

下部胴 

88D6   -1-1 
88C7 

88Y1 
18 

上部胴 
87D286   -1-1 

87C281 
2 

トランジションリング 87D287-1-1 6 

 

表 3-4 運転開始後 60 年時点における各部材の板厚 tの 1/4t 深さ位置での関連温度 

部材 チャージ No. 関連温度(℃)※1 
関連温度が 
大となる部材 

下部胴 

88D6   -1-1 
88C7 

88Y1 
 〇 

上部胴 
87D286   -1-1 

87C281 
  

トランジション 

リング 
87D287-1-1  － 

※1：JEAC4201 に基づき、ＭＲは 22℃としている。 
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＜溶接部の関連温度＞ 

 

大飯４号炉の炉心領域に溶接部は含まれないことから、上部胴と下部胴との溶接部およ

び下部胴とトランジションリングとの溶接部のうち、照射量の高い下部胴とトランジショ

ンリングとの溶接部を代表として関連温度を示す。 

 

表 1 運転開始後 60 年時点における各部材の板厚 tの 1/4t 深さ位置での中性子照射量 

部材 

中性子照射量 

(×1019n/cm2) 

[E＞1MeV] 

上部胴と下部胴との溶接部 0.048 

下部胴とトランジションリングとの溶接部 0.362 

  

① 関連温度算出に係る数値 

関連温度（ＲＴＮＤＴ）の算出に用いる部材のミルシートに記載の化学成分、ＲＴＮＤＴ初

期値および公称照射温度を表 2に、運転開始後 60 年時点における中性子照射量および中

性子束を表 3に示す。 

 

表 2 化学成分、ＲＴＮＤＴ初期値および公称照射温度 

部材 

化学成分(重量%) ＲＴＮＤＴ 

初期値

（℃） 

公称 
照射 
温度 
(℃) 

Ｃｕ Ｎｉ Ｐ 

下部胴とトランジション

リングとの溶接部 
    289 

 

 

表 3 運転開始後 60 年時点における板厚 tの 1/4t 深さ位置での中性子照射量 

および中性子束 

部材 

中性子照射量 

(×1019n/cm2) 

[E＞1MeV] 

中性子束 

(×1010n/cm2/s)  

[E＞1MeV] 

下部胴とトランジションリング

との溶接部 
0.362 0.230 

 

別紙３－１ 
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② 関連温度算出結果 

表 2および表 3のデータを用いて、JEAC4201 に基づいて算出した運転開始後 60 年時点にお

ける板厚 t の 1/4t 深さ位置でのΔＲＴＮＤＴ計算値を表 4 に、関連温度を表 5 に示す。以下

の結果のとおり、溶接部の関連温度は母材の関連温度より低い。 

 

 

表 4 運転開始後 60 年時点における板厚 tの 1/4t 深さ位置でのΔＲＴＮＤＴ計算値 

部材 
ΔＲＴＮＤＴ計算値

(℃) 

下部胴とトランジションリング

との溶接部 
6 

 

表 5 運転開始後 60 年時点における板厚 tの 1/4t 深さ位置での関連温度 

部材 関連温度(℃) 

下部胴とトランジションリング

との溶接部 
 

※1：JEAC4201 に基づき、ＭＲは 22℃としている。 

 

以上 

 



 

 
-4-1- 

＜上部棚吸収エネルギーの計算過程＞ 

 

1. 上部棚吸収エネルギー算出の詳細な要領 

上部棚吸収エネルギー(USE)は次のとおり算出する。 

 

USE 調整値(J)＝USE 初期値×(1-ΔUSE 予測値/100)  ···················· (2.1) 

 

USE 初期値：照射前の試験により決定した USE(J) 

  

ΔUSE 予測値(%)＝C0+[CFU]･[FFU](f)＋ＭＵ  ····························· (2.2) 

 

C0 ： 母材については-0.95 

 

[CFU] ：化学成分(mass%)による係数 

母材 

[CFU]＝5.23+9.36･(0.5+0.5･tanh{(Cu-0.087)/0.034}) 

×(1+0.59･Ni)  ····································· (2.3) 

Cu ：銅の含有量(mass%) 

Ni ：ニッケルの含有量(mass%) 

 

[FFU](f) ：中性子照射量 f(×1019n/cm2，E＞1MeV)による係数 

母材 

[FFU](f)＝f(0.349-0.068logf)  ···································· (2.4) 

f＝f0･exp(-0.24a/25.4)  ·································· (2.5) 

f0 ：容器内面での中性子照射量(×1019n/cm2，E＞1MeV) 

a ：容器内面からの深さ(mm) 

 

ＭＵ ：マージン(%)。以下のように設定する。 

 

1）当該の材料に対して監視試験によるΔUSE の実測値が 2個未満の場合 

ＭＵ＝2σΔU  ··········································· (2.6) 

σΔU ：ΔUSE に関する標準偏差(%)、 

   母材については 6.9% 

 

ただし、監視試験(第 1 回)によるΔUSE の実測値が(2.2)式で求まるΔ

USE 予測値を上回った場合は実測値を包含するようにＭＵを定め直す。 

別紙４ 
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2）当該の材料に対して監視試験によるΔUSE の実測値が 2個以上の場合 

ＭＵ＝


i=1

n

{(ΔUSE実測値)i－(C0+[CFU]･[FFU](fi))}

n
  ··········· (2.7) 

(ΔUSE 実測値)I   ：第 i回監視試験より得られたΔUSE の実測値(%) 

 n ：監視試験データ数 

 

ただし、監視試験による 大のΔUSE の実測値が(2.2)式で求まるΔUSE

予測値を上回った場合は実測値を包含するようにＭＵを定め直す。 

 

国内 USE 予測式の適用範囲を以下に示す。 

母材 

・材料のＣu含有量(mass%)           0.25 以下 

・材料のＮi含有量(mass%)           0.5～1.0 

・材料のＰ含有量(mass%)           0.020 以下  

・中性子照射量(n/cm2，E＞1MeV)      1.0×1017～1.2×1020 

・公称照射温度(℃)                274～310 

 



 

 
-4-3- 

2. 上部棚吸収エネルギー算出結果 

上部棚吸収エネルギーの算出に用いる各部材の化学成分および公称照射温度を表 4-

1、各時期(照射前～第 3回監視試験時点、2016 年 12 月末時点(17.4EFPY)および運転開

始後 60 年時点(49.9EFPY)における中性子照射量、USE 実測値を表 4-2 に示す。 

 

表 4-1 各部材の化学成分および公称照射温度 

部材 
化学成分(重量%) 公称照射温度 

(℃) Ｃｕ Ｎｉ Ｐ 

母材 0.03 0.73 <0.005 289 

 

表 4-2 各時期における中性子照射量、USE 実測値 

監視試験回次 
および評価時期 

中性子照射量 

(×1019n/cm2) 
[E＞1MeV] 

USE 実測値(J) 

母材 

0 － 293 

1 0.858 287 

2 2.68 257 

3 4.61 279 

2016 年 12 月末時点* 0.783 － 

運転開始後 60 年時点* 2.25 － 

*：板厚 tの 1/4t 深さ位置 

 

ここで、(2.1)式および(2.2)式に従い、上部棚吸収エネルギーの算出式をまとめると、

以下のとおり。 

USE 調整値 ＝ USE 初期値×(1－(C0+[CFU]･[FFU](f)＋ＭＵ)/100)  ········· (2.8) 

 

表 4-1 および表 4-2 のデータを用いて[CFU]、[FFU](f)およびＭＵを算出し、(2.8)式より

2016 年 12 月末時点(17.4EFPY)および運転開始後 60 年時点(49.9EFPY)における内表面か

ら板厚 tの 1/4t 深さでの上部棚吸収エネルギーを算出した結果を以下に示す。 

 

2016 年 12 月末時点(17.4EFPY) 

USE 調整値 ＝ 293×(1－((-0.95)＋5.68×0.92＋5.51)/100) 

≒ 264 (J) 

 

運転開始後 60 年時点(49.9EFPY)  

USE 調整値 ＝ 293×(1－((-0.95)＋5.68×1.30＋5.51)/100) 

≒ 258 (J)
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＜PTS 事象の選定理由＞ 

 

国内ＰＷＲに対しては、発電技検「溶接部等熱影響部信頼性実証試験」のうち、「原子炉

圧力容器加圧熱衝撃試験」において、設計基準事象から主蒸気管破断事故、小破断冷却材喪

失(LOCA)事故、大破断冷却材喪失(LOCA)事故が制限的な PTS 事象として選定されており、こ

れらを評価対象として、現行の JEAC4206 に反映されている。PTS 評価は、これに従って評

価を実施している。 

（参考）溶接部等熱影響部信頼性実証試験に関する調査報告書「原子炉圧力容器加圧熱衝撃

試験」[総まとめ版]（平成 4年 3月、財団法人発電設備技術検査協会） 

 

遷移曲線設定条件および PTS 評価における応力拡大係数の計算条件を表 5-1 および表 5-

2 に示す。表 5-1 および表 5-2 は同型４ループプラントの代表である大飯３号炉での評価で

あり、PTS 事象の中で も厳しくなる大破断 LOCA の条件について、主要条件を掲載してい

る。 
 
①ステップ状温度低下幅（初期温度 約 291 ℃→ 約 0 ℃） 

大飯４号炉は代表プラントと同条件。 
②再循環切替時間（ 約 0 ℃→ 約 20 ℃） 

代表プラントでは約 4300s であるのに対し、大飯４号炉は約 3100s であり、再循環切

替時間は代表プラント以下であることから安全側の評価となっている。 

③圧力 

大飯４号炉は代表プラントと同条件。 

④冷却水温度（ 0 ℃） 

大飯４号炉は代表プラントと同条件。 

 

また、工事計画（原規規発第 1708255 号 平成 29 年 8 月 25 日認可）の内容を反映した PTS

評価結果を添付１に示す。工事計画において、低温/高圧となり PTS 事象の観点から設計基

準事故状態よりも厳しい状態となる可能性のある事象を複数の炉心損傷防止シーケンスか

ら検討した結果、２次冷却系からの除熱機能喪失を選定している。 

 

表 5-1 同型４ループプラントの状態遷移曲線（大破断 LOCA） 

パラメータ 同型４ループプラントの状態遷移曲線 

き裂形状 

① 深さ ②軸方向長さ 

【JEAC4206 に基づく設定】 

①10mm  ②60mm 

温度条件 約 291℃→約 0℃にステップ状に変化 

【PTS 評価上 も厳しい大破断 LOCA で評価】 

圧力条件 約 15.6MPaG→0MPaG にステップ状に変化 

【PTS 評価上 も厳しい大破断 LOCA で評価】 
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表 5-2 PTS 評価における応力拡大係数の計算の条件 

項目 算出方法 備考 

過渡条件 ・主蒸気管破断事故 

・小破断冷却材喪失事故(小破断LOCA) 

・大破断冷却材喪失事故(大破断LOCA) 

・２次冷却系からの除熱機能喪失 

・1次冷却材温度が低温となりPTS

評価上厳しい過渡を選定。 

・選定した過渡のうち、PTS 評価上

厳しい大破断 LOCA は、安全側に

冷却水の混合を考慮しないステ

ップ状の温度変化を与えてい

る。 

 

応力解析 ・内圧による応力は、厚肉円筒の式より算出 

・熱による応力は、厚肉円筒の内外温度差による熱

応力の式を使用し算出 

・熱伝達率は、Jackson-Fewster 式より算出 

 

 

 

・評価式は JEAC4206-2007 C-3120 

(2)に規定されている。 

応力拡大係

数の算出 

・C.B. Buchalet & W.H. Bamford の応力拡大係数

式より算出 

・応力解析により求められた応力

分布に基づき仮想欠陥 深部で

の応力拡大係数を算出。 

・評価式は JEAC4206-2007 C-3120 

(3)に規定されている。 
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例：大破断冷却材喪失事故（大破断 LOCA） 
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＜PTS 評価における Tpの計算過程＞ 

 

深さ 10mm 位置の破壊靭性値の評価を行う上で用いた Tp の値、Tp の設定に用いた全ての監

視試験データ（破壊靭性）、中性子照射量、2016 年 12 月末時点および運転開始後 60 年時点

の温度移行量とその計算過程について示す。 

監視試験データは JEAC4206-2007 附属書 Cに規定されている一般評価により計算し、Tp

を設定している。脆化予測には、JEAC4201-2007/2013 追補版の附属書Ｂに規定されている

国内脆化予測法および技術基準規則解釈別記－１を適用している。 

 

大飯４号炉の Tp の評価に用いた詳細データを添付１に示す。 

 

また、2016 年 12 月末時点および運転開始後 60 年時点において下限包絡線で厳しくなる

第 2回監視試験および照射前試験での母材の試験結果（2016 年 12 月末時点では、試験温

度-5℃において KIC＝253MPa√m、運転開始後 60 年時点では、試験温度-30℃において KIC＝

163.7MPa√m）に対する Tp を算出した結果を以下に示す。 

 

2016 年 12 月末時点 

ΔTKIC ＝ ΔRTNDT(評価時期) － ΔRTNDT(監視試験時点) ＋σΔ 

＝ 12.5 － 21.4 ＋ 18 ＝ 9.1℃ 

T（シフト後温度） ＝ T（試験温度） ＋ ΔTKIC  

＝ -5 ＋ 9.1 ＝ 4.1℃ 

Tp ＝ T（シフト後温度） － 
.

ln Ⅰ
.

.
 

＝ 4 － 
.

ln
. .

.
≒ -32 

 

運転開始後 60 年時点 

ΔTKIC ＝ ΔRTNDT(評価時期) ＋ Ｍｃ ＋σΔ 

＝ 26.0 ＋ （-7.7） ＋ 18 ＝ 36.3℃ 

T（シフト後温度） ＝ -30 ＋ 36.3 ＝ 6.3℃ 

Tp ＝ 6 － 
.

ln
. .

.
 ≒ 1 

【記号の説明】 
Tp ：当該プラントにおけるプラント評価時期の破壊靭性遷移曲線を設定する際に定

まるプラント個別の定数（℃） 

別紙６ 
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ΔTKIC ：破壊靭性(KIC)の温度移行量（℃） 
ΔRTNDT ：関連温度移行量の計算値（℃） 
σΔ ：標準偏差（℃）(JEAC4201-2007/2013 追補版の MRと読み替える) 
T ：破壊靭性試験片の試験温度（℃）  
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大飯４号機の 2016 年 12 月末時点における Tp 算出結果(1/3) 

チャージ名 
監視試験 

回次 

シフト前 

温度

（℃） 

シフト後 

温度

（℃） 

KIc 

(MPa√m) 

Tp 

（℃） 
評価 

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -30  -7  163.7  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -30  -7  236.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -60  -37  187.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -60  -37  239.4  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -90  -67  83.7  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -90  -67  115.7  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -120  -97  85.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -120  -97  82.8  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -150  -127  42.8  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -150  -127  42.2  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -30  -7  195.4  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -60  -37  115.1  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -60  -37  165.3  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -90  -67  115.7  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -90  -67  92.7  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -120  -97  87.5  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -120  -97  67.6  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -150  -127  33.5  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -150  -127  50.2  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 1 -50  -33  154.7  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 1 -100  -83  114.7  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 1 -50  -33  174.3  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 1 -100  -83  93.3  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 2 -20  -11  363.0  -   

 

  

 

添付１（１／６） 
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大飯４号機の 2016 年 12 月末時点における Tp 算出結果(2/3) 

チャージ名 
監視試験 

回次 

シフト前 

温度

（℃） 

シフト後 

温度

（℃） 

KIc 

(MPa√m) 

Tp 

（℃） 
評価 

88D6,88C7,88Y1-1-1 2 -50  -41  140.0 -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 2 -80  -71  119.0 -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 2 -5  4  253.0 -32.1  ○ 

88D6,88C7,88Y1-1-1 2 -20  -11  212.0 -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 2 -20  -11  190.0 -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 2 -40  -31  169.0 -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 2 -40  -31  92.1 -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 2 -60  -51  85.2 -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 2 -60  -51  136.0 -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 2 -60  -51  126.0 -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 2 -80  -71  79.8 -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 2 -80  -71  104.0 -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 2 -80  -71  88.2 -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 2 -100  -91  75.8 -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 2 -100  -91  100.0 -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 5  4  459.0 -72.1    

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -5  -7  302.0 -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -20  -22  270.0 -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -40  -42  110.0 -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -60  -62  95.8 -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -80  -82  83.8 -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 5  4  360.0 -56.2    

 

  

 

添付１（２／６） 
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大飯４号機の 2016 年 12 月末時点における Tp 算出結果(3/3) 

チャージ名 
監視試験 

回次 

シフト前 

温度

（℃） 

シフト後 

温度

（℃） 

KIc 

(MPa√m) 

Tp 

（℃） 
評価 

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 5  4  556.0  -84.5   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -5  -7  431.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -5  -7  255.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -20  -22  145.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -20  -22  141.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -40  -42  144.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -40  -42  110.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -40  -42  155.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -40  -42  170.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -40  -42  152.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -60  -62  92.7  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -60  -62  135.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -60  -62  122.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -60  -62  156.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -60  -62  134.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -80  -82  50.3  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -80  -82  157.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -80  -82  108.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -100  -102  125.0 -   

※脆性破壊が生じなかった場合（延性破壊した場合）等、適切な試験データが得られなかった場

合を除き、有効に脆性破壊が生じた全ての実測データを記載している。 

 

 

 

  

 

添付１（３／６） 
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大飯４号機の 60 年時点における Tp 算出結果(1/3) 

チャージ名 
監視試験 

回次 

シフト前 

温度

（℃） 

シフト後 

温度

（℃） 

KIc 

(MPa√m) 

Tp 

（℃） 
評価 

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -30  6  163.7  0.1 〇 

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -30  6  236.0  -25.2    

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -60  -24  187.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -60  -24  239.4  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -90  -54  83.7  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -90  -54  115.7  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -120  -84  85.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -120  -84  82.8  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -150  -114  42.8  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -150  -114  42.2  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -30  6  195.4  -12.3    

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -60  -24  115.1  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -60  -24  165.3  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -90  -54  115.7  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -90  -54  92.7  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -120  -84  87.5  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -120  -84  67.6  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -150  -114  33.5  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 0 -150  -114  50.2  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 1 -50  -20  154.7  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 1 -100  -70  114.7  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 1 -50  -20  174.3  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 1 -100  -70  93.3  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 2 -20  3  363.0  -57.7    

 

  

 

添付１（４／６） 
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大飯４号機の 60 年時点における Tp 算出結果(2/3) 

チャージ名 
監視試験 

回次 

シフト前 

温度

（℃） 

シフト後 

温度

（℃） 

KIc 

(MPa√m) 

Tp 

（℃） 
評価 

88D6,88C7,88Y1-1-1 2 -50  -27  140.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 2 -80  -57  119.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 2 -5  18  253.0  -18.6    

88D6,88C7,88Y1-1-1 2 -20  3  212.0  -21.6    

88D6,88C7,88Y1-1-1 2 -20  3  190.0  -14.1    

88D6,88C7,88Y1-1-1 2 -40  -17  169.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 2 -40  -17  92.1  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 2 -60  -37  85.2  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 2 -60  -37  136.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 2 -60  -37  126.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 2 -80  -57  79.8  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 2 -80  -57  104.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 2 -80  -57  88.2  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 2 -100  -77  75.8  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 2 -100 -77  100.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 5  17  459.0  -58.6    

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -5  7  302.0  -41.1    

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -20  -8  270.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -40  -28  110.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -60  -48  95.8  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -80  -68  83.8  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 5  17  360.0  -42.7    

 

  

 

添付１（５／６） 
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大飯４号機の 60 年時点における Tp 算出結果(3/3)  

チャージ名 
監視試験 

回次 

シフト前 

温度

（℃） 

シフト後 

温度

（℃） 

KIc 

(MPa√m) 

Tp 

（℃） 
評価 

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 5  17  556.0  -71.0    

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -5  7  431.0  -64.5    

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -5  7  255.0  -29.8    

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -20  -8  145.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -20  -8  141.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -40  -28  144.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -40  -28  110.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -40  -28  155.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -40  -28  170.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -40  -28  152.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -60  -48  92.7  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -60  -48  135.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -60  -48  122.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -60  -48  156.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -60  -48  134.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -80  -68  50.3  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -80  -68  157.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -80  -68  108.0  -   

88D6,88C7,88Y1-1-1 3 -100  -88  125.0  -   

※脆性破壊が生じなかった場合（延性破壊した場合）等、適切な試験データが得られなかった場

合を除き、有効に脆性破壊が生じた全ての実測データを記載している。 

 

 

 

添付１（６／６） 
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＜加熱・冷却制限曲線および耐圧漏えい試験温度＞ 

 

通常運転時における１次冷却材の加熱制限曲線および冷却制限曲線（設定用パラメータ

含む）を、添付１に示す。 

また、耐圧・漏えい試験時における１次冷却材の加熱制限曲線（設定用パラメータ含む）

を添付２に示す。 

耐圧試験時の一次冷却材圧力は、日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」

に基づき設定し、温度は添付２の制限曲線に計測誤差を考慮し 63℃以上としている。 

  

別紙７ 
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タイトル 
 

大飯３号炉の高経年化技術評価との相違点について 
 

 

説 明 

 

大飯３号炉と大飯４号炉の高経年化技術評価（中性子照射脆化）におい

て，差異を以下に記す。  

 

１．評価対象設備の差 

① 対象設備の差 

なし（原子炉容器を対象としている） 

 

② 設備仕様の差 

なし（原子炉容器を対象としており、設備仕様に差異はない） 

 

２．評価手法の差 

なし（JEAC4201、JEAC4206 を用いて評価） 

   

３．評価条件の差 

① 中性子照射量の差異 

これまでの運転履歴の違いにより、運転開始後 60 年時点の中性子照射

量に差異が生じている。 

② 化学成分の差異 

評価対象である原子炉容器の下部胴の材料については、大飯３、４号機

ともに低合金鋼が用いられているが、表 9-1 の通り、化学成分の含有量

に差異がある。 

 

４．評価結果の差 

① 代表評価点の選定結果の差異 

なし（評価対象を中性子照射量が 1.0×1017n/cm2 を超える範囲として

おり、原子炉容器の下部胴が代表となっていることから差異はない。） 

② 健全性評価結果の差異 

なし（関連温度が国内脆化予測法の範囲内であること、上部棚吸収エネ

ルギーが運転開始後 60 年時点でも 68J 以上を満足していること、運転

開始後 60年時点の破壊靭性遷移曲線が PTS状態遷移曲線を上回ること

を確認している。） 

 

以 上 

別紙９ 
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添付１ 

 

大飯３号炉と大飯４号炉の化学成分の差異 

 

大飯３、４号炉の原子炉容器の下部胴についてはともに低合金鋼が用いられているが、

表 9-1 の通り、中性子照射脆化に影響を与える化学成分の含有量に差異がある。 

 

表 9-1 原子炉容器胴部（炉心領域部）の中性子照射脆化に 

影響を与える化学成分の比較（重量%） 

 Si P Ni Cu Mn C 

大飯３号炉 0.20 ＜0.005 0.73 0.029 1.39 0.17 

大飯４号炉 0.20 ＜0.005 0.73 0.03 1.47 0.17 

 

 

以上 
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＜JEAC4206-2016 を用いた PTS 評価結果＞ 

 

「日本電気協会 原子炉圧力容器に対する供用期間中の破壊靭性の確認方法（JEAC4206-

2016）」については、原子力規制委員会による技術評価の結果、技術基準規則解釈への引用

は見送られているが、自主的に「RF-4200 供用状態 C及び Dに対する健全性評価」の「RF-

4220 一般評価」を用いた運転開始後 60 年時点における PTS 評価を実施している。図参考

1-1 に大破断 LOCA を対象に実施した結果を示す。なお、最大仮想欠陥として原子炉容器炉

心領域内面のクラッド下に深さ 10mm、長さ 60mm の半楕円欠陥を想定し、有限要素法により

応力拡大係数 KI を算出している。また、想定欠陥先端部の中性子照射量には原子炉容器内

表面の値を用いている。 

 

 

 

図参考 1-1 JEAC4206-2016 を用いた PTS 評価結果 

 

 

参考資料１ 




